
Wyniki badań pojemności sorpcyjnej gruntu 

Numer  

próbki 

Nr otworu Głębokość 

pobrania 

Pojemność sorpcyjna (MBC) w gramach błękitu 

metylenowego na 100 gramów gruntu 

Powierzchnia  właściwa gruntu w m
2 

na 

gram gruntu 

1 1 12,5 57,64 120,70 

2 9 9,5 87,52 183,23 

3 6 3,0 7,03 14,73 

4 12 5,0 14,05 29,42 

5 14 6,0 10,83 22,68 

6 16 1,0 5,88 12,31 

7 18 4,5 6,45 13,51 

8 19 8,5 12,37 25,90 

9 20 7,0 3,09 6,47 

10 P-7 7,0 5,96 12,48 

 


